Brossage

La bonne vitesse pour votre application

Choisir la bonne vitesse pour votre application
POUR CONVERTIR LA VITESSE PERIPHERIQUE (PI/MIN.) EN RPM :

PSM = DIAMETRE x RPM

3,82 Vitesse périphérique (pi/min.)
APPLICATIONS 45|00 50|00 55|00 60|00 65|00 70|00 75|00 80|00 85|00 90|00 95|00 10,!)00 10,|500
Rectification de rebords
Enlévement d'écailles
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